Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszgywa famanego granulowanego

warstwa wiqiqca
ruch KR2 - KR1

Lp | Wyszezegolnienie whasciwosci Wymagania
1. |Scieralno$é w bebnie kulowym:
- po pelne;j liczbie obrotéw, % ubytek masy, nie wigcej niz 35
- po 1/5 pelnej liczby obrotéw % ubytek masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30
2. | Nasigkliwo$é w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wigcej
niz: 3,0
3. | Odporno$é na dziatanie mrozu, % ubytku masy,
nie wigeej niz: 5,0
4. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
30,0

bezposredniej, % ubytku masy nie wigcej niz:




Tablica 2.

WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU
warstwa wiqiqca
ruch KR2 - KR 1

Lp. | Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania

1. | Sktad ziarnowy

a) zawarto$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro dla frakeji, % masy,
nie wigcej niz:

- w grysie 6,3 - 20,0 mm 2,5
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 4.0

b) zawarto$¢ frakeji podstawowej dla frakeji,
% masy, nie mniej niz:

- w grysie 6,3 - 20,0 mm 85
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 80

¢) zawarto$¢ podziarna dla frakeji, % masy,
nie wigcej niz:

- w grysie 6,3 - 20,0 mm 10
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 15
d) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 10

2. | Zawarto$é zanieczyszczen obeych, % masy,

nie wigcej niz: 0,2

3. |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie 30
wigcej niz:

4. | Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych, nie ciemniejsza

barwa cieczy niz wzorcowa




Tablica 3.

Wymagania dla piasku tamanego i kruszywa
drobnego granulowanego

Lp. | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
piasek tamany | kruszywo
granulowane

1. |Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych, % masy,

nie wigcej niz: 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:

a) dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 65 65

b) dla kruszywa z wapieni 40 40

3. {Zawarto$é zanieczyszczen organicznych,

nie ciemniejsza niz

barwa cieczy WZOrcowa
4. | Zawarto$é nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 15 15
5. | Zawartosé frakeji 2,0 — 4,0 mm, % masy, powyzej - 15
Tablica 4.
Wymagania dla piasku naturalnego
Lp. | Wyszczegdlnienie whasciwoscei Wymagania
1. |Skiad ziarnowy:
a) zawartod¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm
% masy, nie wigcej niz: 5
b) zawartoéé nadziarna, % masy nie wigeej niz: 15
2. | Zawartodé zanieczyszczen obeych, % masy,
nie wigcej niz: 0,1
3. | Wskaznik piaskowy, wigkszy od 65
4, |Zawarto$é zanieczyszezen organicznych barwa nie
ciemniejsza niz
barwa wzorcowa




Tablica 5.

Wymagania dla wypelniacza

[p. |[Wymagania Wypetniacz
1. | Zawarto$¢ czastek ziarn mniejszych, od,
% masy, nie mniej niz:
- 0,3 mm 100
- 0,074 mm 80
2. | Wilgotnosc, % nie wigcej niz: 1,0

Tablica 6.
Wymagania dla asfaltow drogowych
Rodzaj Metoda badan
WYMAGANIA asfaltu
D-70 we.

a) Penetracja w temperaturze 25°C przy

calkowitej masie 100 g (obcigznik, swozen,

uchwyt igty) 10 mm 65 -85 PN-84/C-04134
b) Temperatura tamliwoscei, °C nie

WyZsza niz: -1 PN-89/C-04130
¢) Temperatura migknienia, °C, 40 - 55 PN-73/C-04021
d) Ciagliwosé, cm nie mniej niz PN-85/C-04132

w temperaturze 15 °C 50

w temperaturze 25 °C 100




Tablica 7.

Wymagania dla kruszywa tamanego twyklego

(klinca)

Lp. Wyszezegblnienie whasciwosci Wymagania
1. | Skifad ziarnowy
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
% masy ni¢ wigcej niz
w klincu 4-31,5 4,0
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % masy
nie mniej niz:
w klincu 4-12,8 mm 70
w klincu 12,8-31,5 mm 75
¢) zawartos¢ podziarna, % masy nie wigeej niz:
w klincu 4-12,8 mm 30
w klinicu 12,8-31,5 mm 5
d) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 15
2. | Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, % masy
nie wigcej niz: 0,2
3. | Zawartos¢ zanieczyszcezen organicznych nie ciemniejsza

barwa cieczy

niz. WZorcowa




Tablica 8.

Wymagania dla betonu asfaltowego

warstwa wiqzqca

Ruch KR2 - KR1

Witasciwoscli Wymagania
Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. +60°C, kN > 8.0
Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0-5,0
Wolna przestrzefi w probkach Marshalla % v/v 4,0-8,0
Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach Marshalla, % | 65,0 - 80,0
Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 4,5-9,0




Tablica 9.

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym
warstwa wigiqea

Ruch KR2 — KR1

Uziarmienie Zawarto$¢ w mieszance mineralnej - % masy
mieszanki frakcja kruszywa
powyzej 2 mm ponizej 0,075 mm tamane
0-20 45 - 70 3-7 powyzej 45 %
0-16 46 — 70 3-8 powyzej 45 %
Tablica 10.

Rzedne krzywych granicznych nziarnienia mieszanki
mineralnej do warstwy wiqiqcej z betonu asfaltowego
ruch KR2 — KR1

Wymiary oczek sit Mieszanka mineraina, mm
#, mn
0-20 0-16
Przechodzi przez:
31,5 100- 100
20,0 87- 100 100-100
16,0 75 - 100 88- 100
12,8 65- 93 78 - 100
9,6 57- 86 67-92
8,0 52- 8l 60 - 86
6,3 47- 76 53- 30
4,0 40 - 67 42 - 69
2,0 30- 55 30- 54
0,85 20- 40 20- 40
0,42 13- 30 14 - 28
0,30 10- 25 11- 24
0,18 6- 17 8- 17
0,15 5- 15 7- 15
0,075 3- 17 3- 8




